Podstawowe parametry materialow budowlanych
Traktorzystow 2 — remont piwnic

Rodzaj materialu Parametry

- zmiany objetosci (Le Chatelier): <10 mm

- poczatek czasu wigzania: > 75 minut

Cement portlandzki - wytrzymalos¢ na ciskanie po 2 dniach: > 10 MPa

' - wytrzymalo§¢ na sciskanie po 28 dniach: > 32,5 MPa
< 52,5 MPa

- gesto$é: najwyzej 1,5 g/em3

- lepko$é (kubek Forda ®5 mm): 130-160 s (20°C)
- czas schnigeia powloki: najwyzej 12h (20+£2°C)

- grubo$é powloki po wyschnigciu: 30 ym

Farba olejna nawierzchniowa

- wapno czynne; > 80%

- wilgotnosé: £2%

Wapno hydratyzowane - pozostalo$¢ na sicie 0,2 mm: <2%

- pozostalosé na sicie 0,09 mm: < 7%
- gleboko$¢ wnikania: > 10 i < 50 mm




