Podstawowe parametry materialow budowlanych
Paderewskiego 27 — tynki kominéw

[ Rodzaj materialu Parametry

- zmiany objetosci (Le Chatelier): < 10 mm

- poczatek czasu wigzania: > 75 minut

Cement portlandzki - Wytrzymalo$¢ na $ciskanie po 2 dniach: > 10 MPa

- wytrzymalo$¢ na $ciskanie po 28 dniach: = 32,5 MPa
< 52,5 MPa

- wapno czynne: > 80%

- wilgotnosé: < 2%

Wapno hydratyzowane - pozostalo$¢ na sicie 0,2 mm: < 2%

- pozostalo$¢ na sicie 0,09 mm: < 7%
L - glebokos¢ wnikania: > 10 i < 50 mm




