Podstawowe parametry materialow budowlanych
11 Listopada 117 — schody terenowe

Rodzaj materialu

Parametry

Beton zwykly C16/20 (B-20)

- wytrzymalos¢ walca na sciskanie: 16 MPa
- wytrzymalos¢ kostki na sciskanie: 20 MPa
- wytrzymalo$¢ na rozciaganie: 1,9 MPa

- wielko$¢ ziarna: (-4 mm

- gestosé: ok. 2000 kg/m3

Cement portlandzki

- zmiany objetosci (Le Chatelier): < 10 mm

- poczatek czasu wigzania: > 75 minut

- wytrzymalo$é na Sciskanie po 2 dniach: > 10 MPa

- wytrzymalos¢ na Sciskanie po 28 dniach: > 32,5 MPa
< 52,5 MPa

Kostka brukowa

- wytrzymalo§¢ na $ciskanie: nie mniejsza niz 50 MPa
- nasigkliwos¢: nie wieksza niz 5%

- mrozoodpornos$é: F125

Odporno$é na $cieranie na tarczy Boehmego: do 3,5
mm




