Podstawowe parametry materiatdw budowlanych
Pitsudskiego 74 — nawierzchnia tunelu

Rodzaj materiatu

Parametry

Cement portlandzki

- zmiany obijetosci (Le Chatelier): <10 mm

- pocaitek czasu wizania: > 75 minut

- wytrzymatosé na sciskanie po 2 dniach=> 10 MPa

- wytrzymatosé na sciskanie po 28 dniachz 32,5 MPa
<52,5 MPa

Kostka betonowa

- nasikliwo $¢é: < 5%

- wytrzymatos¢ na obchazenie: 35 MPa

- odpornos¢ na cykle zamraania i rozmrazania: min.
150 cykli

- scieralnosé: 4,5 mm




