Podstawowe parametry materialow budowlanych
Kunickiego 8 — wentylacja

Rodzaj materialu

Parametry

Rury i ksztaltki wentylacyjne

Dn 150/225 stal ocynkowana

Rury i ksztaltki spalinowe

Dn 80/125 stal kwasoodporna

Cement portlandzki

- zmiany objetosci (Le Chatelier): < 10 mm

- poczatek czasu wigzania: > 75 minut

- wytrzymalos¢ na Sciskanie po 2 dniach: > 10 MPa

- wytrzymalos$¢ na Sciskanie po 28 dniach: > 32,5 MPa
< 52,5 MPa

Nawiewnik ciSnieniowy

- przeplyw powietrza: 22-45 m3/h
- thumienie akustyczne: 33dB (A) przy pelnym otwarciu
nawiewnika




